El Peruano

Firmado Digitalmente por:

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
Fecha: 13/07/2020 04:29:22

10 NORMAS LEGALES

Lunes 13 de julio de 2020 / .;;-_;,. El Peruano

prevencion y control de la Salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a COVID-19”, aprobados por
Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA.

Articulo 4.- Delegacion de facultades

Deléguese en la Direccion General de Desarrollo
Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e
Industria la facultad de emitir disposiciones modificatorias
del Protocolo Sanitario aprobado por el articulo 2 de la
presente Resolucién Ministerial, a efecto de que se
continle con las acciones de reanudaciéon gradual y
progresiva de las actividades econémicas de competencia
del Sector Produccion.

Articulo 5.- Vigencia de delegacion

La delegacion efectuada por el articulo 4 de la presente
Resolucion tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de
2020.

Articulo 6.- Deber de informar

La Direccion General de Desarrollo Empresarial del
Despacho Viceministerial de MYPE e Industria debe
informar mensualmente al/a la Titular de la Entidad respecto
a las actuaciones realizadas en virtud de la delegacion
efectuada por el articulo 4 de la presente Resolucion.

Articulo 7.- Publicacion

La presente Resolucién Ministerial se publica en
el Diario Oficial ElI Peruano; asi mismo se publica en el
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el
portal institucional del Ministerio de la Produccion (www.
gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicacion en
el Diario Oficial El Peruano.

Registrese, comuniquese y publiquese.

RODOLFO YANEZ WENDORFF

Ministro de Vivienda, Construccion y Saneamiento
Encargado del Despacho del Ministerio de la Produccion

18708211

Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre
materiales refractarios en su version 2020

RESOLUCION DIRECTORAL
N° 015-2020-INACAL/DN

Lima, 2 de julio de 2020
VISTO: El Informe N° 004-2020-INACAL/DN.PA
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 10 de la Ley N° 30224, Ley que crea
el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional
de Calidad - INACAL, establece que las competencias
del INACAL, entre ellas, la Normalizacion, se sujetan a
lo establecido en el Acuerdo sobre Obstaculos Técnicos
al Comercio de la Organizacién Mundial del Comercio
(OMC), el cual contempla en su Anexo 3 el Codigo
de Buena Conducta para la Elaboracion, Adopcion y
Aplicacion de Normas, siendo que el literal J del citado
Anexo establece que las instituciones con actividades de
normalizacion elaboran programas de trabajo, entre otros
documentos;

Que, el articulo 19 de la Ley N° 30224, en
concordancia con el articulo 35 del Decreto Supremo
N° 009-2019-PRODUCE, Reglamento de Organizacion
y Funciones del Instituto Nacional de Calidad - INACAL,
establece que la Direccion de Normalizacion es la
autoridad nacional competente para administrar la politica
y gestiéon de la Normalizacion, encontrandose encargada
de conducir el desarrollo de normas técnicas para
productos, procesos o servicios, y goza de autonomia
técnica y funcional;

Que, el numeral 18.3 del articulo 18 de la Ley N° 30224,
establece que las Normas Técnicas Peruanas promueven
la calidad de los bienes y servicios que se ofertan en el
mercado, por lo que deben ser revisadas cada cinco (5)

afos, en concordancia con el literal d) del articulo 36 del
Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE;

Que, la Direccion de Normalizacion, en ejercicio de
sus funciones de revisar y actualizar periddicamente
las Normas Técnicas Peruanas, asi como elaborar y
actualizar periddicamente los programas de normalizacién
considerando la demanda del sector publico y privado,
establecidas en los literales d) y I) del articulo 36 del Decreto
Supremo N° 009-2019-PRODUCE, elaboré y aprobo el
Programa de Actualizacion de Normas Técnicas Peruanas
correspondientes al afio 2020, a través del Informe N°
001-2020-INACAL/DN - Programa de Actualizacién, de
fecha 24 de febrero de 2020, el mismo que se encuentra
publicado en el portal institucional del INACAL;

Que, en el marco del citado programa fue emitido
el Informe N° 004-2020-INACAL/DN.PA el cual sefala
que, luego de realizada la consulta publica, revisiéon
y evaluacion respectiva, de 32 Normas Técnicas
Peruanas correspondientes a la materia de: Industrias
manufactureras; corresponde aprobarlas en su version
2020 y dejar sin efecto las correspondientes versiones
anteriores;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224,
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el
Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo N°
009-2019-PRODUCE, Reglamento de Organizacion y
Funciones del INACAL,;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas
Peruanas en su version 2020:

NTP 331.027:1980 (revisada el 2020) MATERIALES ~REFRACTARIOS.
Ladrillos  refractarios  aislantes
silico aluminosos y aluminosos.
Clasificacion y requisitos. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.027:1980
(Revisada el 2010)

NTP 331.047:1984 (revisada el 2020) MATERIALES ~REFRACTARIOS.
Ladrillos refractarios de mullita.
Requisitos. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.047:1984
(Revisada el 2010)

NTP 331.011:1978 (revisada el 2020) MATERIALES ~REFRACTARIOS.
Ladrillos y piezas de material
refractario. Dimensiones normales.
12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.011:1978
(Revisada el 2010)

NTP 331.002:1977 (revisada el 2020) MATERIALES ~REFRACTARIOS.
Muestreo, inspeccion y recepcion.
12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.002:1977
(Revisada el 2010)

NTP 331.003:1977 (revisada el 2020) MATERIALES ~REFRACTARIOS.
Determinacion de las dimensiones
de ladrillos y piezas refractarias
comunes prismaticas. Método de
ensayo. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.003:1977
(Revisada el 2010)

NTP 331.008:1978 (revisada el 2020) MATERIALES ~REFRACTARIOS.
Ladrillos refractarios de arcilla y
de alta alimina. Clasificacion y
requisitos. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.008:1978
(Revisada el 2010)

NTP 331.013:1978 (revisada el 2020) MATERIALES  REFRACTARIOS.
Analisis granulométrico y
determinacion de humedad de
materiales refractarios. Método de
ensayo. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.013:1978
(Revisada el 2010)
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NTP 331.014:1978 (revisada el 2020)

NTP 331.021:1978 (revisada el 2020)

NTP 331.022:1978 (revisada el 2020)

NTP 331.023:1979 (revisada el 2020)

NTP 331.024:1980 (revisada el 2020)

NTP 331.025:1980 (revisada el 2020)

NTP 331.026:1980 (revisada el 2020)

NTP 331.030:1981 (revisada el 2020)

NTP 331.031:1980 (revisada el 2020)

NTP 331.035:1981 (revisada el 2020)

NTP 331.036:1981 (revisada el 2020)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Alabeo de ladrillos y piezas
refractarias. Método de ensayo. 1?
Edicion

Reemplaza a la NTP 331.014:1978
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Determinacion de la resistencia
a la rotura por compresién y por
flexion, en frio de ladrillos y formas
refractarias. Método de ensayo. 1?
Edicion

Reemplaza a la NTP 331.021:1978
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Refractarios plasticos y apisonables
silico aluminosos y de alta alimina.
Clasificacion y requisitos. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.022:1978
(Revisada el 2010)

MATERIALES  REFRACTARIOS.
Determinacién de la deformacion
bajo carga, en caliente, de ladrillos
refractarios. Método de ensayo. 1?
Edicion

Reemplaza a la NTP 331.023:1979
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Determinacion de la variacion
lineal por calentamiento de ladrillos
refractarios. Método de ensayo. 1?
Edicion

Reemplaza a la NTP 331.024:1980
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Determinacion  del indice de
trabajabilidad de plasticos
refractarios. Método de ensayo. 1?
Edicion

Reemplaza a la NTP 331.025:1980
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Determinacion de la densidad
relativa real, por inmersién en agua.
Método de ensayo. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.026:1980
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Ladrillos resistentes a los acidos.
Clasificacion y requisitos. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.030:1981
(Revisada el 2010)

MATERIALES  REFRACTARIOS.
Determinacion de la solubilidad
en acido sulfrico, de los ladrillos
resistentes a los &cidos. Método de
ensayo. 12 Edicion

Reemplaza a la NTP 331.031:1980
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Determinacion de la variacion lineal
permanente por calentamiento de
concreto refractario. Método de
ensayo. 12 Edicion

Reemplaza a la NTP 331.035:1981
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Ladrillos  basicos  prensados.
Clasificacion. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.036:1981
(Revisada el 2010)

NTP 331.037:1982 (revisada el 2020)

NTP 331.038:1982 (revisada el 2020)

NTP 331.044:1982 (revisada el 2020)

NTP 331.045:1982 (revisada el 2020)

NTP 331.046:1983 (revisada el 2020)

NTP 331.049:1983 (revisada el 2020)

NTP 331.050:1983 (revisada el 2020)

NTP 331.060:1985 (revisada el 2020)

NTP 331.059:1985 (revisada el 2020)

NTP 331.029:1982 (revisada el 2020)

NTP 331.012:1980 (revisada el 2020)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Determinaciéon de la resistencia
a la rotura por flexion en frio, de
concretos refractarios silico-
aluminosos y aluminosos. Método
de ensayo. 12 Edicion

Reemplaza a la NTP 331.037:1982
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Refractarios plasticos y
apisonables, silico-aluminosos
y de alta alumina. Método de
determinacion de la variacion lineal
permanente por secado y coccion.
12 Edicion

Reemplaza a la NTP 331.038:1982
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Determinacion de la deformacion
de ladrillos refractarios bajo carga
a alta temperatura y en periodos
largos de tiempo. Método de
ensayo. 12 Edicion

Reemplaza a la NTP 331.044:1982
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Dolomita granular, grado refractario.
Clasificacion y requisitos. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.045:1982
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Determinacién de la hidratacion de
dolomita granular grado refractario
calcinada a muerte. Método de
ensayo. 12 Edicion

Reemplaza a la NTP 331.046:1983
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Ladrillos  refractarios  basicos
alquitranados  de  magnesita.
Clasificacion y requisitos. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.049:1983
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Morteros  refractarios  basicos.
Clasificacion y requisitos. 12 Edicién
Reemplaza a la NTP 331.050:1983
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Determinacion de la resistencia
al ataque de escoria. Método de
ensayo. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.060:1985
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Determinacién de la resistencia a la
abrasion en frio. Método de ensayo.
12 Edicion

Reemplaza a la NTP 331.059:1985
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Concretos  refractarios  basicos.
Clasificacion y requisitos. 12 Edicién
Reemplaza a la NTP 331.029:1982
(Revisada el 2010)

MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Morteros de arcilla refractaria y
de alta alimina. Clasificacion y
requisitos. 12 Edicion

Reemplaza a la NTP 331.012:1980
(Revisada el 2010)
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NTP 331.016:1977 (revisada el 2020) MATERIALES REFRACTARIOS.
Determinacion de la densidad
aparente de ladrillos aislantes
refractarios. Método de ensayo. 1°
Edicion
Reemplaza a la NTP 331.016:1977
(Revisada el 2010)

NTP 331.061:1985 (revisada el 2020) MATERIALES ~REFRACTARIOS.
Refractarios de arcilla refractaria
para el revestimiento de cucharas
de tapdn para aceros. Clasificacion
y requisitos. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.061:1985
(Revisada el 2010)

NTP 331.064:1986 (revisada el 2020) MATERIALES REFRACTARIOS.
Determinaciéon de la resistencia
al choque térmico de ladrillos
refractarios  silico  aluminosos.
Método de ensayo. 12 Edicion
Reemplaza a la NTP 331.064:1986
(Revisada el 2010)

Articulo 2.- Dejar sin efecto las siguientes Normas

Técnicas Peruanas:

NTP 331.027:1980 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Ladrillos  refractarios ~ aislantes
silico aluminosos y aluminosos.
Clasificacion y requisitos. 12 Edicion

NTP 331.047:1984 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Ladrillos refractarios de mullita.
Requisitos. 12 Edicion

NTP 331.011:1978 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Ladrillos y piezas de material
refractario. Dimensiones normales.
12 Edicion

NTP 331.002:1977 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Muestreo, inspeccion y recepcion.
12 Edicion

NTP 331.003:1977 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Determinacion de las dimensiones
de ladrillos y piezas refractarias
comunes prismaticas. 12 Edicion

NTP 331.008:1978 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Clasificacion general de ladrillos
refractarios de arcilla y de alta
alumina. Requisitos. 12 Edicion

NTP 331.013:1978 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Analisis granulométrico y
determinacion de humedad de
materiales refractarios. 12 Edicion

NTP 331.014:1978 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Método de ensayo de alabeo. 12
Edicion

NTP 331.021:1978 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Método  de determinacion
de la resistencia a la rotura por
compresion y por flexion, en frio
de ladrillos y formas refractarias. 12
Edicion

NTP 331.022:1978 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Clasificacion ~ de  refractarios
plasticos y apisonables silico
aluminosos y de alta alimina.
Requisitos. 12 Edicion

NTP 331.023:1979 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Método de ensayo para determinar
la deformacion bajo carga, en
caliente, de ladrillos refractarios. 12
Edicion

NTP 331.024:1980 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Método de ensayo para determinar
la variacion lineal por calentamiento
de ladrillos refractarios. 12 Edicion

NTP 331.025:1980 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Método de ensayo para determinar
el indice de trabajabilidad de
plasticos refractarios. 12 Edicion

NTP 331.026:1980 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Método de ensayo para determinar
la densidad relativa real, por
inmersion en agua. 12 Edicion

NTP 331.030:1981 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Ladrillos resistentes a los &cidos
(antiacidos).  Clasificacion. 12
Edicion

NTP 331.031:1980 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Método de ensayo para determinar
la solubilidad en acido sulfdrico, de
los ladrillos resistentes a los acidos.
12 Edicion

NTP 331.035:1981 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Hormigones refractarios. Método de
determinacion de la variacion lineal
permanente por calentamiento. 1°
Edicion

NTP 331.036:1981 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Ladrillos  basicos  prensados.
Clasificacion. 12 Edicion

NTP 331.037:1982 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Método de determinacién de la
resistencia a la rotura por flexion
en frio, de hormigones refractarios
silico-aluminosos y aluminosos. 1°
Edicion

NTP 331.038:1982 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Refractarios plasticos y
apisonables, silico-aluminosos
y de alta alimina. Método de
determinacion de la variacion lineal
permanente por secado y coccion.
12 Edicion

NTP 331.044:1982 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Método de determinacién de la
deformacion de ladrillos refractarios
bajo carga a alta temperatura y
en periodos largos de tiempo. 1°
Edicion

NTP 331.045:1982 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Materiales refractarios  basicos.
Dolomita granular, grado refractario.
Clasificacion y requisitos. 12 Edicion

NTP 331.046:1983 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Método de ensayo para determinar
la hidratacién de dolomita granular
grado refractario calcinado a
muerte. 12 Edicion

NTP 331.049:1983 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Ladrillos  refractarios  bésicos
alquitranados ~ de  magnesita.
Clasificacion y requisitos. 12 Edicion

NTP 331.050:1983 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Morteros  refractarios  bésicos.
Clasificacion y requisitos. 12 Edicion

NTP 331.060:1985 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Determinacion de la resistencia al
ataque de escoria. 12 Edicion
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NTP 331.059:1985 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Determinacion de la resistencia a la
abrasion en frio. 12 Edicion

NTP 331.029:1982 (Revisada el 2010) MATERIALES =~ REFRACTARIOS.
Hormigones refractarios basicos.
Clasificacion y requisitos. 12 Edicion

NTP 331.012:1980 (Revisada el 2010) MATERIALES =~ REFRACTARIOS.
Clasificacion y requisitos de
morteros de arcilla refractaria y de
alta alimina. 12 Edicion

NTP 331.016:1977 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Método de determinacién de la
densidad aparente de ladrillos
aislantes refractarios. 12 Edicién

NTP 331.061:1985 (Revisada el 2010) MATERIALES =~ REFRACTARIOS.
Refractarios de arcilla refractaria
para el revestimiento de cucharas
de tapon para aceros. Clasificacion
y requisitos. 12 Edicion

NTP 331.064:1986 (Revisada el 2010) MATERIALES ~ REFRACTARIOS.
Método de determinacion de la
resistencia al choque térmico de
ladrillos refractarios silico aluminosos
(método del panel). 12 Edicion

Registrese, comuniquese y publiquese.

MARIA DEL ROSARIO URIA TORO
Directora
Direccion de Normalizacién

1870445-1

ORGANISMOS REGULADORES

Modifican las Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la
contratacion de Empresas Supervisoras por
parte de OSITRAN

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 0033-2020-CD-OSITRAN

Lima, 8 de julio de 2020

VISTOS:

El  Memorando N°  0385-2020-GA-OSITRAN
de la Gerencia de Administracion, el Informe N°
0251-2020-JLCP-GA-OSITRAN de la Jefatura de Logistica
y Control Patrimonial; el Memorando N° 0205-2020-GAJ-
OSITRAN de la Gerencia de Asesoria Juridica; vy,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del articulo 3 de la Ley N°
26917, Ley de Supervision de la Inversion Privada
en Infraestructura del Transporte de Uso Publico,
establece que OSITRAN tiene como mision regular el
comportamiento de los mercados en los que actuan las
Entidades Prestadoras, asi como, el cumplimiento de los
contratos de concesion, cautelando en forma imparcial
y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas
y de los usuarios a fin de garantizar la eficiencia en la
explotacion de la infraestructura bajo su ambito;

Que, el numeral 7.2 del articulo 7 de la Ley N° 26917
sefiala que para el adecuado cumplimiento de su funcién
supervisora, OSITRAN podra contratar los servicios
de entidades publicas o privadas especializadas. En el
mismo sentido, la Tercera Disposicion Complementaria,
Transitoria y Final de la citada Ley establece que las
funciones de supervision atribuidas al OSITRAN podran
ser ejercidas a través de empresas supervisoras, que
pueden ser personas juridicas o naturales debidamente
calificadas y seleccionadas;

Que, la Tercera Disposicion Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley N° 26917 establece que
mediante Decreto Supremo se establecen los criterios
y procedimientos para la calificacion, designacion y
ejecucion de las tareas de fiscalizacion que realizaran las
empresas supervisoras contratadas por el OSITRAN;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 035-2001-PCM
se aprobo el Reglamento para la contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de OSITRAN, cuya Segunda
Disposicion Complementaria faculta al OSITRAN a dictar,
mediante Resolucion, las disposiciones complementarias
que resulten necesarias para la aplicacion del citado
Reglamento;

Que, el literal c) del numeral 3.1 del articulo 3 de la Ley
N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de
la Inversion Privada en los Servicios Publicos, establece
que la Funcion Normativa de los Organismos Reguladores
comprende la facultad exclusiva de dictar, en el ambito
y en materia de sus respectivas competencias, los
reglamentos, normas de caracter general y mandatos u
otras normas de caracter particular referidas a intereses,
obligaciones o derechos de las entidades o actividades
supervisadas o de sus usuarios;

Que, el articulo 11 del Reglamento General del
OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 044-
2006-PCM y sus modificatorias, dispone que OSITRAN
dicta dentro de su ambito de competencia, reglamentos
autébnomos, normas que regulen los procedimientos a
su cargo y otras normas de caracter general aplicables a
todos los administrados que se encuentren en las mismas
condiciones. Estos reglamentos pueden definir los
derechos y obligaciones de las Entidades Prestadoras,
las actividades supervisadas o los Usuarios;

Que, por su parte, el articulo 13 del Reglamento
General del OSITRAN dispone que, en ejercicio de la
Funcion Normativa, el OSITRAN puede emitir reglamentos
y otras normas de caracter general, entre otros temas,
referidos a procedimientos que se siguen ante cualquiera
de los 6rganos del OSITRAN;

Que, mediante la Resolucién de Consejo Directivo
N° 040-2015-CD-OSITRAN, el Consejo Directivo de
OSITRAN aprobd las Disposiciones Complementarias
al Reglamento para la contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de OSITRAN;

Que, los articulos 18, 21 y 22 de las referidas
Disposiciones Complementarias establecen la
obligatoriedad de realizar los actos publicos de
presentacion, evaluacion de ofertas, asi como para el
otorgamiento de buena con presencia notarial, en el caso
de los Procedimientos de Seleccion Ordinarios;

Que, mediante Memorando N° 0385-2020-GA-
OSITRAN, la Gerencia de Administracién hace suyo
el Informe N° 00251-2020-JLCP-OSITRAN, a través
del cual la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial
sustenta la pertinencia de suprimir la realizacion de actos
publicos con presencia notarial para la presentacion,
evaluacion de propuestas y para el otorgamiento de
la buena pro en los Procedimientos de Seleccion
Ordinarios, basandose en: i) la aplicacion del Principio de
Eficiencia, en la que los procedimientos de contratacion
deben orientarse al cumplimiento de los fines y metas
de OSITRAN, priorizandolos sobre la realizacion de
formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y
oportuna satisfaccion del interés publico que subyace
a la contratacion; ii) la tendencia actual de eliminar
disposiciones que admiten actuaciones presenciales en la
contratacion pubica a efectos de facilitar la participacion
de postores y la reduccion de costos administrativos;
iii) la existencia de la infraestructura tecnoldgica en
el OSITRAN que permite la recepcién de propuestas
manteniendo la debida confidencialidad e integralidad de




		2020-07-13T04:29:22-0500




